
Una  Nueva Tecnolog ía para:

Terracerías y Caminos Rurales
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Estabilizaci ón de 

Suelos Arcillosos
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Disminución de Polvo
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Los Problemas Principales

¸ La arcilla

Minerales menores a 0.002 mm de 

diámetro

¸ El agua

La cantidad y desplazamiento
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Propiedades del Estabilizador

¸ Liquido Surfactante Orgánico.

¸ Cubre los gránulos de las arcillas y los 

vuelve hidrofóbicos .

¸ Una vez aplicado el Estabilizador el 

efecto es permanente.

¸ Las partículas de arcilla ya no quedan 
separadas por agua

¸ Altas densidades son factibles de 

conseguir y con ello altos Valores de 
Soporte
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Se reemplaza a las Moléculas del Agua 

en la Estructura de la Arcilla 
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Perfil Requerido de construcción
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Guía de Aplicación
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Muestreo y Laboratorio
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Escarificado

KBTEdo. de Guerrero



Mejoramiento del Material 
(solo si es necesario)
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Belize, CA

Quintana Roo



Aplicación del Estabilizador
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Mezcla y tendido del suelo . 

Compactación
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Michoacán



Obra Hidráulica

KBT


